
LE VERRE EXISTE DANS LA NATURE  
(dans les roches volcaniques) 



INTRODUCTION : LA FABRICATION DU VERRE 

Pour fabriquer du verre, il faut 71% de sable…riche en silice, 14% de carbonate 
de sodium, 11% de calcaire et 4% de constituants divers afin de colorer le verre. 

Carrière à Fontainebleau (Île de France) 

Le sable de Fontainebleau est 
essentiellement composé de 
quartz, minéral riche en silice 



Ce mélange est chauffé à 1550°C pendant 24h00… 

1550°C 

> 500°C 

…Puis moulé par soufflage 

LA FABRICATION DU VERRE 

Pâte de verre 

(sable + carbonate de sodium + calcaire + constituants divers : oxydes (« colorants » ) et « fondant » 
 abaissement du point de fusion) 

Soufflage à la bouche 
 Verre artisanal 



LA FABRICATION DU VERRE 

Le verre est recuit à la flamme pour le rendre plus solide 



EXTRAIRE DES INFORMATIONS  LES METTRE EN RELATION  LES ORDONNER 

Composition chimique d’un 
basalte  et d’une obsidienne  

Doc.1 

Doc.3 

Doc.2 

Doc.4 

Des observations 
au microscope 

Structure cristalline 
Structure amorphe 

Comment se forme 
le verre dans  

la nature ? 

Formation des 
cristaux et vitesse de 

refroidissement 

MES CONNAISSANCES 



Une roche volcanique : L’OBSIDIENNE 

Une roche composée essentiellement de verre 

Les îles LIPARI : des îles volcaniques 



Les roches magmatiques sont riches en silice comme le sable 
(grains de quartz) qui sert à fabriquer le verre industriel 

On retrouve aussi les mêmes éléments chimiques qui servent de « fondant » ou 
d’oxydes pour la fabrication du verre industriel (voir introduction). 

LA COMPOSITION CHIMIQUE DES ROCHES VOLCANIQUES 

INTRODUCTION : Pour fabriquer du verre, il faut 71% de sable…riche en silice, 
14% de carbonate de sodium, 11% de calcaire et 4% de constituants divers afin 
de colorer le verre (oxydes de magnésium, oxydes de fer). 



Le magma à une T° = 1 200°C arrive dans une eau à 2°C   

Présence de cristaux +/- gros + matière non 
cristallisée = le verre 

 « croûte » constituée quasi exclusivement 
de verre + microcristaux. 

La présence de verre et la taille des cristaux dépendent de la vitesse de refroidissement du magma 

LA COMPOSITION MINÉRALOGIQUE DES ROCHES VOLCANIQUES 

Au cœur En périphérie  

VERRE 
VERRE 



FUSION FUSION 

Refroidissement lent  
(à température ambiante) 

+ + 

Refroidissement rapide 
(sur de la glace) 

Gros cristaux jointifs – tout est 
entièrement cristallisé 

Petits cristaux jointifs ou bien petits cristaux 
microscopiques séparés + matière non cristallisée  

(= « verre ») 

La taille des cristaux dépend de la vitesse de refroidissement du magma. 

La cristallisation de la vanilline 



Pyroxène 

Feldspath 

Olivine  

Dans un solide cristallin les éléments chimiques sont ordonnés, ils forment des mailles 
qui s’assemblent en un réseau. 

LES CONNAISSANCES 



Dans une structure amorphe ou vitreuse 
les éléments chimiques ne sont pas 
ordonnés. 

Dans une structure cristalline les 
éléments chimiques  sont ordonnés en 
mailles. 



COURS INVERSÉ 
 

LE COMMENTAIRE ARGUMENTÉ 
 

COMMENT EXPLIQUER LA FORMATION 
DU VERRE DANS LA NATURE ? 


